Art. N° 2

BACHEO SUPERFICIAL

. ESPECIFICACION PARTICULAR
|- DESCRIPCION:

El bacheo se realizara con mezcla bituminosa en caliente del tipo concreto asfaltico. La misma
deber_a cumplir con los mismos parametros técnicos utilizados para la elaboracién de mezcla
asfaltica especificada en el Art. N° 1 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Una vez determinado el lugar de bacheo, se procedera a la apertura del mismo, retirando todo
material, suelto y conformado las paredes, que seran verticales, y libres de polvo, el que se

eliminara con aire comprimido. La apertura se realizara con fresadora o aserrando los limites
del sector a extraer.-

La superficie de asiento, debera ser conformada y compactada, luego de aprobada la base, se
Imprimara la superficie, colocando posteriormente la mezcla asfaltica. .-

ll- MEDICION: Se medira en Tn (toneladas)

lll- FORMA DE PAGO:

Se pagara al precio unitario de contrato en el item “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA”,
medido en la forma especificada anteriormente y sera compensacion total por las tareas de
apertura y conformacion del bache, transporte, depésito o enterrado del material extraido,
compactacién de la base, elaboracion, transporte y compactacion de la mezcla y toda otra tarea
necesaria para la correcta ejecucion del item. Asi mismo, se incluye el sefialamiento preventivo

y el luminoso durante la construccion.-
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RIEGO_ASFALTICO

ESPECIFICACION ESPECIAL

DESCRIPCION:

Una vez completados los trabajos de limpieza de la base granulaf
expuesta luego de la extraccion de la capa asfaltica danada la superficie resultante sera
regada con un riego de emulsion asfaltica de corte medio.

IMPRIMACION: (Emulsién EMC 1)

Se realizara un riego de imprimacion para la ejecucion posterior de la
capa asfaltica de recubrimiento o bacheo superficial. La cuantia sera de 0,001 litros/m®. El
material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes de disefio antes de
proceder a la distribucidn de la mezcla asfaltica.

MEDICION: '
Se mediran en metros cutbicos (m3) de acuerdo a las cantidades medidas
para las superficies regadas.

FORMA DE PAGO:

Se pagaréd al precio unitario de contrato del item, medido en la forma especificada
anteriormente, y sera compensacion total por la provisién del material, su transporte, carga y
descarga en depo6sitos de obrador, barrido y soplado de la superficie a tratar, distribucion, y
toda otra tarea necesaria para la ejecucion de los riegos necesarios.
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